Potgczenie ocieplenia w cokole wysunietym

1. Sciana

2. Zaprawa klejgca do przyklejania piyt z
wetny mineralnej / styropiany

3. Plyty z wetny mineralnej / styropianu

4. Zaprawa klejgca do wykonywania
warstwy zbrojonej siatkg z widkna
szklanego

5. Podktad tynkarski

6. Wyprawa tynkarska

Masa poliuretanowa, trwaleelastyczna

Pianka montazowa

1. Sciana

2. Hydroizolacja

3. Grubopowtokowa masa bitumiczna
do mocowania ptyt styropianowych

4. Ptyty styropianowe

5. Zaprawa klejgca do wykonywania
warstwy zbrojonej siatkg z widkna
szklanego

6. Podktad tynkarski

7. Tynk mozaikowy

Poliuretanowa masa
trwaleelastyczna
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